FRX%

CENTRO DE CARACTERIZACAO DE MINERAIS E MATERIAIS

Centro de Caracterizagdo de Minerais e Materiais

FRX Service Ltda

Certificado: LQ-2024-01-5552

Cliente: Ativa Mineracao

Solicitante: Paulo Cesar

Data: 16 de fevereiro de 2024

Identificacéo Ensaios (%)
. ) . Ayt 3 Infra
FRX Cliente Gravimetria Fluorescéncia de Raios-X
vermelh
15(;)% Al203| CaO |Cr203|Fe203| K20 [ MgO [ MnO | Na20 | P205 | SiO2 | TiO2 | ZrO2 C

87068 AM-C-21 - JOAO DE MARIA - 12,08 3154 | 0,01 | 004 | 1166 | 1,21 | 8,45 [ <0,01] 1,28 | 0,05 | 44,09 | 1,56 | 0,02 6,38
87069 AM - C-22 - PONTO 07 3,94 18,01] 0,01 | 0,01 | 441 | 0,28 | 2,10 [ 0,03 [ 0,29 | <0,01] 73,96 | 0,86 | 0,02 1,38
87070 AM - C-23 JOAO DE MARIA 5,06 26,42 | 0,03 | 003 | 301 | 0,34 | 3,04 [ <0,01] 0,44 | 0,04 | 65,30 1,16 | 0,04 1,74
87071 AM- C-18 AM - PONTO 07 5,24 24,06 | 0,01 | 003 | 579 | 043 | 3,24 [ <0,01] 0,49 | <0,01| 64,76 [ 1,10 | 0,01 1,96
87072 AM - C19 5,27 24,05 0,01 | 0,02 | 569 | 0,41 | 3,08 [ 0,01 | 0,45 | <0,01] 65,04 ] 1,11 | 0,03 1,94
87073 AM - C020 5,66 2959 0,01 | 0,02 | 3,14 | 0,44 | 3,67 [ 0,01 | 0,53 | 0,02 | 61,31 [ 1,15 | 0,02 2,22
87074 AM- CI-15 - JOAO DE MARIA 0,51 4394 | 0,01 [ <0,01| 166 | <0,1 | 0,03 | <0,01| 1,06 | <0,01| 53,07 | 0,02 | 0,02
87075 AM- CI-10 - JOAO DE MARIA 0,60 37,30 | 0,01 | 001 | 286 | <0,1 | <0,01{ <0,01] <0,1 | <0,01| 59,62 | 0,02 | 0,01
87076 AM- CI-14 - JOAO DE MARIA 0,54 51,65| 0,01 | <0,01 | 1,49 | <0,1 [ 0,01 | <0,01 | <0,1 | <0,01| 46,67 | 0,04 | <0,01
87077 AM- CI-11 - JOAO DE MARIA 0,73 32,57 0,01 | 001 [ 241 | <0,1 | <0,01| <0,01| <0,1 | <0,01]| 64,64 | 0,16 | <0,01
87078 AM- CI-13 - JOAO DE MARIA 0,46 20,44 | 0,27 | <0,01] 1,46 | <0,1 | <0,01 | <0,01] <0,1 | <0,01| 77,59 | 0,05 | 0,01
87079 AM- CI-12 - JOAO DE MARIA 0,33 19,31 0,01 | <0,01| 159 | <0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,1 | <0,01| 78,88 | 0,11 | <0,01

FRX Service Ltda - CNPJ :06164520/0001-16 - Insc. Estadual : Isento
Av. Beira Rio, 10245, Distrito Industrial Simao da Cunha, Santa Luzia - MG, CEP : 33040-260

Tel: (31) 9159-1841




